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RAPPORT DE REPERAGE 18-06-007771 VDM GS LA VISTE BOUSQUET-1 / AMIANTE  

ZONES DE TRAVAUX DESIGNEES PAR LE DONNEUR D’ORDRES 
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 05/06/2018 

 

 

 

Objet 
 
La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission 

« Travaux ». 
Ce repérage a pour objectif d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante à 
l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre et est réalisé pour satisfaire l’exigence du code du travail 
portant sur l’évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 
de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis ». 
 
Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du 

présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d’ordre. 
Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante doit être transmis à toute personne 
physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. 
 
 
 

Bien objet de la mission 
 

Adresse : 38 route Nationale de la Viste 13015 MARSEILLE 

Partie de bien inspectée : Zones de travaux désignées par le donneur d’ordres lors de notre visite. 

Date de visite : 09/05/2018 

 
Ce rapport a fait l’objet d’une commande en date du : 31/05/2018 
 

Nicolas VINCENT 

 

 

 
 

 

58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2  
13400 AUBAGNE 

Tél. : 0442049981  
Fax : 0442049927 
Email : nicolas.vincent@dekra.com 
Site web 
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1. Renseignements concernant la mission 

1.1 Désignation du bâtiment 

 

Type de bâtiment : Ecole 

Numéro (indice) : 18-06-007771 VDM GS La Viste Bousquet (1) 

Date du permis de construire 
(à défaut date de 

construction) : 

Non communiqué 

Adresse complète : 
38 route Nationale de la Viste               
13015 MARSEILLE 

Référence cadastrale : Non Communiqué 

Bien en copropriété : Pas de copropriété  

Fonction principale du 

bâtiment : 
Ecole 

1.2 Désignation du client 

 

Désignation du Propriétaire : 

Nom :          Ville de Marseille 

Adresse :  
 

DGAVE – DTBN - Ilot Allar - 9 rue Paul Brutus 

13015 MARSEILLE 

1.3 Désignation de l’opérateur de repérage 

 
Nom :          Nicolas VINCENT 

Email : nicolas.vincent@dekra.com 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été 

certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 avenue du Général de Gaulle 
- Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS La Défense. Le N° du certificat est 

8046632 délivré le 26/07/2017 et expirant le 25/07/2022. 
 

1.4 Organisme chargé de la mission 

 

Raison Sociale :  DEKRA 

Adresse :  58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2 - 13400 AUBAGNE 

Numéro SIRET : 433 250 834 01653  
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Code NAF :  7112B 

N° TVA :  FR 44 433 250 834 

N° RCS : Limoges 433 250 834 

Compagnie d’assurance : 
 

Nom de la compagnie : AXA 
N° de police : XFR005062LI 
Valide jusqu’au : 31/12/2018 

 

1.5 Désignation du laboratoire d’analyse 

 

Nom : ITGA Aix En Provence 

Adresse : 

Arteparc - Bâtiment E - Route de la côte d’Azur 

CS n° 30012 

13590 MEYREUIL 
 
Laboratoire titulaire d’une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029. 
 

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission : 
 

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant 

de l’amiante s’applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec 

l’immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux 

et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis »). 

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l’immeuble sur lesquelles les 

travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)  

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, la liste des matériaux de 

construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux 

envisagés (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L’annexe A1 de la 

norme NFX 46-020 représente la base du repérage. 

 

L’inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations 

approfondies destructives ou des démontages particuliers. 

 

 Nature et périmètre des travaux envisagés : 

 

Le programme concerne des travaux de rénovation désignés par le donneur d’ordre lors de notre visite 

(cf. liste des éléments contrôlés) => diagnostic limité aux éléments impactés. 

 

 Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des 

travaux envisagés : 

 

Néant 
 

L’inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des 

travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives 

ou des démontages particuliers. 

 

Si, à l’issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l’amiante repérés lors de la présente 

mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu’il reste à leur égard 

tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique. 
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2. Conclusions du rapport 
 

 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des 
matériaux et produits contenant de l’amiante. 

 
 

Remarques particulières :  

Néant 

 

 

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante 

 

 Après analyse en laboratoire : 

Description Localisation Prélèvement Etat  

Conduit d'air/Conduit en fibres-
ciment (ventilation) 

bureau cuisine (RDC) n° 61497 Bon état 

Revêtement de mur/Colle de 
carrelage (colle plinthe 1) 

vestiaires cuisine (RDC) n° 61472 Dégradations locales 

Revêtement de mur/Colle de 
carrelage (colle plinthe 1) 

Bureau, wc et douche de 
la cuisine, ménage, 
repos, vestiaire, 

directeur, repro, salle des 
maîtres, hall (RDC) 

Voir fiche n°61472 Dégradations locales 

Revêtement de mur/Colle de 
carrelage (colle faïence 1) 

Vestiaires et douche de la 
cuisine (RDC) 

n° 61473 Dégradations locales 

Conduits d'eau/Conduits en fibres-

ciment (drainage) 
douves (RDC) n° 61482 Bon état 

 

 Sur justificatifs (marquage, document consulté) : 

Description Localisation 
Nom 

justificatif 
Etat  

Néant    

 

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante 

 Sur justificatifs : 

Description Localisation Justification Nom justificatif 

Néant    
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 Après analyse en laboratoire : 

Description Localisation Prélèvement 

Plafond/Enduit projeté (enduit plafond 1) bureau cuisine (RDC) n° 61475 

Gaine ventilation/enduit plâtre [Hors annexe 13-9] bureau cuisine (RDC) n° 61483 

Mur/Enduit projeté (enduit mur 1) vestiaires cuisine (RDC) n° 61474 

revêtement de sol/colle carrelage [Hors annexe 13-9] vestiaires cuisine (RDC) n° 61476 

Mur/Enduit projeté (enduit mur douves) douves (RDC) n° 61477 

façade/enduit de façade [Hors annexe 13-9] douves (RDC) n° 61478 

marche/béton [Hors annexe 13-9] douves (RDC) n° 61479 

revêtement de sol/dalle béton [Hors annexe 13-9] douves (RDC) n° 61480 

façade/béton (poteaux) [Hors annexe 13-9] douves (RDC) n° 61481 

Mur/Enduit projeté (enduit mur 4) menage (RDC) n° 61499 

Revêtement de mur/Colle de carrelage (colle faïence 2) repos (RDC) n° 61498 

Plafond/Enduit projeté (enduit plafond 3) vestiaire (RDC) n° 61500 

Revêtement de mur/Colle de carrelage (colle faïence 2) vestiaire (RDC) n° 61501 

revêtement de sol/colle carrelage (colle carrelage 4) [Hors annexe 13-
9] 

sanitaires 1 (RDC) n° 61512 

revêtement de mur/colle (colle briquettes) [Hors annexe 13-9] sanitaires 1 (RDC) n° 61514 

Revêtement de mur/Colle de carrelage (colle faïences 3) sanitaires 1 (RDC) n° 61515 

Faux plafond/Panneau (faux plafond 4) sanit 1 wc adulte (RDC) n° 61519 

Faux plafond/Panneau (faux plafond 3) salle maitres (RDC) n° 61502 

Mur/Enduit projeté (enduit mur 4) salle maitres (RDC) n° 61503 

Mur/Enduit projeté (enduit mur 5) preau (RDC) n° 61513 

revêtement de sol/colle carrelage (colle carrelage 4) [Hors annexe 13-
9] 

sanitaires 2 (RDC) 
Voir fiche 
n°61512 

revêtement de mur/colle (colle briquettes) [Hors annexe 13-9] sanitaires 2 (RDC) 
Voir fiche 
n°61514 

Revêtement de mur/Colle de carrelage (colle faïences 3) sanitaires 2 (RDC) 
Voir fiche 
n°61515 

Faux plafond/Panneau (faux plafond 4) sanit 2 wc adulte (RDC) 
Voir fiche 
n°61519 

revêtement de sol/colle carrelage (colle carrelage 3) [Hors annexe 13-

9] 
veranda (RDC) n° 61505 

menuiseries/enduit de rebouchage (porte) [Hors annexe 13-9] veranda (RDC) n° 61506 

façade/Joints (joint 2 véranda / façade) [Hors annexe 13-9] veranda (RDC) n° 61508 

bandeau de toiture/Joints [Hors annexe 13-9] Toiture véranda (RDC) n° 61507 

muret/béton [Hors annexe 13-9] 
Coursive maternelle 
(RDC) 

n° 61504 

revêtement de sol/colle carrelage (colle carrelage 4) [Hors annexe 13-
9] 

Porche (RDC) n° 61509 

menuiseries/joint (joint noir (ancien dormant bois / façade)) [Hors 
annexe 13-9] 

Dégagement (ET1) n° 61510 
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menuiseries/joint (mastic blanc (menuiserie alu / façade)) [Hors 
annexe 13-9] 

Dégagement (ET1) n° 61511 

revêtement de sol/colle carrelage (colle carrelage 2) [Hors annexe 13-
9] 

classe 2 (ET1) n° 61484 

Revêtement de mur/Colle de carrelage (colle plinthe 2) classe 2 (ET1) n° 61485 

Revêtement de mur/Colle de carrelage (colle plinthe 2) 
classe 1, local psy, 
rangements 1 et 2 (ET1) 

Voir fiche 
n°61485 

Mur/Enduit projeté (enduit mur 2) classe 2 (ET1) n° 61486 

Plafond/Enduit projeté (enduit plafond 2) classe 2 (ET1) n° 61487 

Cloison légère/Panneau de cloison (cloison placo) classe 2 (ET1) n° 61488 

Cloison légère/Jonction entre panneaux (joint bande placo 1) classe 2 (ET1) n° 61489 

Cloison légère/Jonction entre panneaux (joint bande placo 2) classe 2 (ET1) n° 61490 

Revêtement de sol/Dalle plastique (dalle de sol 2 verte + colle jaune) local psy (ET1) n° 61516 

Mur/Enduit projeté (enduit mur 6) local psy (ET1) n° 61517 

Cloison légère/Jonction entre panneaux (jpoint bande placo) local psy (ET1) n° 61518 

Plafond/Enduit projeté (enduit 7 plafond) local psy (ET1) n° 61520 

Cloison légère/Jonction entre panneaux (joint bande placo 3) razed (ET1) n° 61491 

Faux plafond/Panneau (faux plafond 1) razed (ET1) n° 61492 

Revêtement de sol/Dalle plastique (dalle de sol 1 rouge) razed (ET1) n° 61493 

evier/plaque bitumée [Hors annexe 13-9] rgt1 (ET1) n° 61495 

menuiseries/mastic vitrier (mastic vitrier 1) [Hors annexe 13-9] rgt1 (ET1) n° 61496 

Mur/Enduit projeté (enduit mur 3) rgt2 (ET1) n° 61494 

Revêtement de sol/enrobé (enrobé 1) Douves (RDC) n° 61521 

Revêtement de sol/enrobé (enrobé 2) Passage (RDC) n° 61522 

Revêtement de sol/enrobé (enrobé 2) Cour (RDC) n° 61523 

Revêtement de sol/enrobé (enrobé 4) Douves (RDC) n° 61524 

 

 Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante : 

Description Localisation 

Néant  

 

 

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des 
investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées 

 

Description Localisation Cause de non-prélèvement 

Néant   
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2.4 Plans de localisation des MPCA 
 

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes : 

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l’inspection visuelle 

- La localisation des prélèvements 

- La localisation des matériaux et produits contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir si 

des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure. 

ECOLE LA VISTE BOUSQUET

EXTERIEURS - COUR

xxx
PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE 

(N° D’ANALYSE).

LEGENDE

61522

Zone de travaux

61523

Passage
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ECOLE LA VISTE BOUSQUET

RDC

xxx
PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE 

(N° D’ANALYSE).

xxx
PRÉLÈVEMENT CONTENANT DE 

L’AMIANTE (N° D’ANALYSE).

LEGENDE

61472

61473

61476
61497

COLLE DE PLINTHE CONTENANT DE 

L’AMIANTE.

COLLE DE FAIENCES CONTENANT 

DE L’AMIANTE.

61475 61474

CONDUIT EN AMIANTE-CIMENT

61477

61478

61479

61480

61481

61482

61483

Zone de travaux

61521
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ECOLE LA VISTE BOUSQUET

RDC

xxx
PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE 

(N° D’ANALYSE).

LEGENDE

COLLE DE PLINTHE CONTENANT DE 

L’AMIANTE.

61498
61499

61500

61501

61512

61514

61515
61519

Zone de travaux

Zone de travaux

Sanitaires 

1

WC 

adulte
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ECOLE LA VISTE BOUSQUET

RDC

xxx
PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE 

(N° D’ANALYSE).

LEGENDE

COLLE DE PLINTHE CONTENANT DE 

L’AMIANTE.

61502

Zone de travaux

61503

61524

61509

61513

CONDUIT EN AMIANTE-CIMENT

Salle 

des 

Maîtres

Directeur

Esc.

Esc.

Préau

Hall

Porche
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ECOLE LA VISTE BOUSQUET

RDC

xxx
PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE 

(N° D’ANALYSE).

LEGENDE

Zone de travaux
Sanitaires 

2

WC 

adulte
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ECOLE LA VISTE BOUSQUET

ETAGE 1

xxx
PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE 

(N° D’ANALYSE).

LEGENDE

61504
Zone de travaux

61505

61506

61507

61508

Véranda

Coursive
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ECOLE LA VISTE BOUSQUET

ETAGE 1

xxx
PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE 

(N° D’ANALYSE).

LEGENDE

61484

Zone de travaux

Zone de travaux

61485

61486

61487

61488

61489

61490

61491

61492
61493

61494

61495
61496

61517
61516

61518

61520

61510

61511

Rgt.1

Rgt.2

Classe 1

Classe 2

Dgt.
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Colle de plinthe 1 contenant de l’amiante après 

analyse présente en RDC. Echantillon 61472.

Colle de faïence 1 contenant de l’amiante après 

analyse présente dans le vestiaire et la douche de 

la cuisine en RDC. Echantillon 61473.

61472

61473

Conduits de drainage des douves contenant de 

l’amiante après analyse. Echantillon 61482.

61482

Conduit de ventilation du bureau cuisine RDC 

contenant de l’amiante après analyse. Echantillon 

61497.

61497

 
 

 

 

 

 

3. Description générale du bien et réalisation du repérage 
 

Date du repérage 09/05/2018 

Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de 

repérage 

Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) M. DELACROIX (Ville de Marseille) 
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3.1 Liste des pièces visitées 

 

RDC : Cour, Passage, bureau cuisine, vestiaires cuisine, WC cuisine, douche cuisine, douves, menage, 

repos, vestiaire, sanitaires 1, sanit 1 wc adulte, hall, directeur, repro, salle maitres, 2 escaliers ext. 

douves, preau, sanitaires 2, sanit 2 wc adulte, 2 WC sanit. 2, veranda, Toiture véranda, Coursive 

maternelle, Porche 

ET1 : Dégagement, classe 1, classe 2, local psy, razed, rgt1, rgt2 

 

3.2 Tableau récapitulatif des pièces visitées 

 

Nom Descriptif 

Cour RDC 

Passage RDC 

bureau cuisine RDC 

vestiaires cuisine RDC 

WC cuisine RDC 

douche cuisine RDC 

douves RDC 

menage RDC 

repos RDC 

vestiaire RDC 

sanitaires 1 RDC 

sanit 1 wc adulte RDC 

hall RDC 

directeur RDC 

repro RDC 

salle maitres RDC 

2 escaliers ext. douves RDC 

preau RDC 

sanitaires 2 RDC 

sanit 2 wc adulte RDC 

2 WC sanit. 2 RDC 

veranda ET1 

Toiture véranda ET1 

Coursive maternelle ET1 

Porche RDC 

Dégagement ET1 

classe 1 ET1 

classe 2 ET1 

local psy ET1 

razed ET1 
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Nom Descriptif 

rgt1 ET1 

rgt2 ET1 

 

3.3 Pièces ou parties de l’immeuble non visitées 

 

Pièces ou parties d’immeuble Raison de l’absence de visite 

Néant  

 

3.4 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante : 

 

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage procède à un 

examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou 

produits susceptibles de contenir de l’amiante (matériau ou produit ayant intégré de l’amiante pendant 

certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être 

sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés. 

 

L’inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui 

permettent de s’assurer de la composition interne d’un ouvrage ou d’un volume. 

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l’annexe A de la Norme NF X 46 020 de 

décembre 2008. 

 

A l’issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de 

l’amiante. 

 

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la 

Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l’opérateur de repérage peut conclure à la présence 

d’amiante sans recourir aux prélèvements et analyses. 

 

En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’informations documentaires, produits non 

identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits 

susceptibles de contenir de l’amiante pour conclure à l’absence ou à la présence d’amiante. 

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l’épaisseur des matériaux conformément aux 

prescriptions de l’annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008. 

Conformément aux prescriptions de l’annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 : 

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des 

lieux. 

- pour éviter tout risque de contamination croisée : 

 les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque 

prélèvement. 

 les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche. 

- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l’identification est portée de 

manière indélébile sur l’emballage et si possible sur l’échantillon. Une fiche d’accompagnement, 

reprenant l’identification est transmise au laboratoire. 
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4. Résultats détaillés du repérage 
 

Localisation 

Inspection Matériaux ou produits susceptibles de contenir de 
l’Amiante 

Composant de la 
construction 

(catégorie) 

Partie du 
composant 

inspecté 

Description Sondage Prélèvement Conclusion 

N° 

(type) 

Présence/ absence 

d’amiante 

Etat  

bureau cuisine (RDC) Plafond Enduit projeté enduit plafond 1 - Oui : 61475 Absence d'amiante  

bureau cuisine (RDC) Gaine ventilation enduit plâtre  - Oui : 61483 Absence d'amiante  

vestiaires cuisine (RDC) Mur Enduit projeté enduit mur 1 - Oui : 61474 Absence d'amiante  

vestiaires cuisine (RDC) revêtement de sol colle carrelage  - Oui : 61476 Absence d'amiante  

douves (RDC) Mur Enduit projeté enduit mur douves - Oui : 61477 Absence d'amiante  

douves (RDC) façade enduit de façade  - Oui : 61478 Absence d'amiante  

douves (RDC) marche béton  - Oui : 61479 Absence d'amiante  

douves (RDC) revêtement de sol dalle béton  - Oui : 61480 Absence d'amiante  

douves (RDC) façade béton poteaux - Oui : 61481 Absence d'amiante  

menage (RDC) Mur Enduit projeté enduit mur 4 - Oui : 61499 Absence d'amiante  

repos (RDC) Revêtement de mur Colle de carrelage colle faïence 2 - Oui : 61498 Absence d'amiante  

vestiaire (RDC) Plafond Enduit projeté enduit plafond 3 - Oui : 61500 Absence d'amiante  

vestiaire (RDC) Revêtement de mur Colle de carrelage colle faïence 2 - Oui : 61501 Absence d'amiante  

sanitaires 1 (RDC) revêtement de sol colle carrelage colle carrelage 4 - Oui : 61512 Absence d'amiante  

sanitaires 1 (RDC) revêtement de mur colle colle briquettes - Oui : 61514 Absence d'amiante  

sanitaires 1 (RDC) Revêtement de mur Colle de carrelage colle faïences 3 - Oui : 61515 Absence d'amiante  

sanit 1 wc adulte (RDC) Faux plafond Panneau faux plafond 4 - Oui : 61519 Absence d'amiante  

salle maitres (RDC) Faux plafond Panneau faux plafond 3 - Oui : 61502 Absence d'amiante  

salle maitres (RDC) Mur Enduit projeté enduit mur 4 - Oui : 61503 Absence d'amiante  

preau (RDC) Mur Enduit projeté enduit mur 5 - Oui : 61513 Absence d'amiante  

sanitaires 2 (RDC) revêtement de sol colle carrelage colle carrelage 4 - Voir fiche 
n°61512 

Absence d'amiante  

sanitaires 2 (RDC) revêtement de mur colle colle briquettes - Voir fiche 
n°61514 

Absence d'amiante  

sanitaires 2 (RDC) Revêtement de mur Colle de carrelage colle faïences 3 - Voir fiche 
n°61515 

Absence d'amiante  

sanit 2 wc adulte (RDC) Faux plafond Panneau faux plafond 4 - Voir fiche 
n°61519 

Absence d'amiante  

veranda (RDC) revêtement de sol colle carrelage colle carrelage 3 - Oui : 61505 Absence d'amiante  

veranda (RDC) menuiseries enduit de 
rebouchage 

porte - Oui : 61506 Absence d'amiante  
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veranda (RDC) façade Joints joint 2 véranda / 
façade 

- Oui : 61508 Absence d'amiante  

Toiture véranda (RDC) bandeau de toiture Joints  - Oui : 61507 Absence d'amiante  

Coursive maternelle (RDC) muret béton  - Oui : 61504 Absence d'amiante  

Porche (RDC) revêtement de sol colle carrelage colle carrelage 4 - Oui : 61509 Absence d'amiante  

Dégagement (ET1) menuiseries joint joint noir (ancien 
dormant bois / 

façade) 

- Oui : 61510 Absence d'amiante  

Dégagement (ET1) menuiseries joint mastic blanc 

(menuiserie alu / 
façade) 

- Oui : 61511 Absence d'amiante  

classe 2 (ET1) revêtement de sol colle carrelage colle carrelage 2 - Oui : 61484 Absence d'amiante  

classe 2 (ET1) Revêtement de mur Colle de carrelage colle plinthe 2 - Oui : 61485 Absence d'amiante  

classe 1, local psy, 
rangements 1 et 2 (ET1) 

Revêtement de mur Colle de carrelage colle plinthe 2 - Voir fiche 
n°61485 

Absence d'amiante  

classe 2 (ET1) Mur Enduit projeté enduit mur 2 - Oui : 61486 Absence d'amiante  

classe 2 (ET1) Plafond Enduit projeté enduit plafond 2 - Oui : 61487 Absence d'amiante  

classe 2 (ET1) Cloison légère Panneau de cloison cloison placo - Oui : 61488 Absence d'amiante  

classe 2 (ET1) Cloison légère Jonction entre 
panneaux 

joint bande placo 1 - Oui : 61489 Absence d'amiante  

classe 2 (ET1) Cloison légère Jonction entre 

panneaux 

joint bande placo 2 - Oui : 61490 Absence d'amiante  

local psy (ET1) Revêtement de sol Dalle plastique dalle de sol 2 verte 
+ colle jaune 

- Oui : 61516 Absence d'amiante  

local psy (ET1) Mur Enduit projeté enduit mur 6 - Oui : 61517 Absence d'amiante  

local psy (ET1) Cloison légère Jonction entre 
panneaux 

jpoint bande placo - Oui : 61518 Absence d'amiante  

local psy (ET1) Plafond Enduit projeté enduit 7 plafond - Oui : 61520 Absence d'amiante  

razed (ET1) Cloison légère Jonction entre 
panneaux 

joint bande placo 3 - Oui : 61491 Absence d'amiante  

razed (ET1) Faux plafond Panneau faux plafond 1 - Oui : 61492 Absence d'amiante  

razed (ET1) Revêtement de sol Dalle plastique dalle de sol 1 
rouge 

- Oui : 61493 Absence d'amiante  

rgt1 (ET1) evier plaque bitumée  - Oui : 61495 Absence d'amiante  

rgt1 (ET1) menuiseries mastic vitrier mastic vitrier 1 - Oui : 61496 Absence d'amiante  

rgt2 (ET1) Mur Enduit projeté enduit mur 3 - Oui : 61494 Absence d'amiante  
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Douves (RDC) Revêtement de sol enrobé enrobé 1  Oui : 61521 Absence d'amiante  

Passage (RDC) Revêtement de sol enrobé enrobé 2  Oui : 61522 Absence d'amiante  

Cour (RDC) Revêtement de sol enrobé enrobé 3  Oui : 61523 Absence d'amiante  

Douves (RDC) Revêtement de sol enrobé enrobé 4  Oui : 61524 Absence d'amiante  

bureau cuisine (RDC) Conduit d'air Conduit en fibres-
ciment 

ventilation - Oui : 61497 Présence d'amiante Bon état 

Bureau, wc et douche de la 

cuisine, ménage, repos, 
vestiaire, directeur, repro, 

salle des maîtres, hall 
(RDC) 

Revêtement de mur Colle de carrelage colle plinthe 1 - Oui : 61472 Présence d'amiante Dégradations 

locales 

vestiaires cuisine (RDC) Revêtement de mur Colle de carrelage colle plinthe 1 - Voir fiche 
n°61472 

Présence d'amiante Dégradations 
locales 

Vestiaires et douche de la 

cuisine (RDC) 

Revêtement de mur Colle de carrelage colle faïence 1 - Oui : 61473 Présence d'amiante Dégradations 

locales 

douves (RDC) Conduit d'eau Conduit en fibres-
ciment 

drainage - Oui : 61482 Présence d'amiante Bon état 

 

Observations : 

Néant 

 
Cachet de l’opérateur  Date de visite et d’établissement de l’état 

 

 Visite effectuée le : 09/05/2018 

  par : Nicolas VINCENT 

 Rapport édité le : 05/06/2018 

  à : AUBAGNE 
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5. Attestation sur l’honneur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné Nicolas VINCENT, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de 

l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 

l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

 

Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de 

nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 

mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic. 

 

En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés par 

la certification, ainsi que mon attestation d’assurance. 
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6. Attestation d’assurance 

 



Rapport de repérage des matériaux et produits  

contenant de l’Amiante avant travaux 
 

Réf :18-06-007771 VDM GS La Viste Bousquet-1  Page 22 / 78 

 



Rapport de repérage des matériaux et produits  

contenant de l’Amiante avant travaux 
 

Réf :18-06-007771 VDM GS La Viste Bousquet-1  Page 23 / 78 



Rapport de repérage des matériaux et produits  

contenant de l’Amiante avant travaux 
 

Réf :18-06-007771 VDM GS La Viste Bousquet-1  Page 24 / 78 

 

7. Certificat de compétences 
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8. Annexes 
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